
  La PTM  est dotée d’un  profilomètre  de marque Tencor  modèle P12   

Permettant de  mesurer : 

 La hauteur d’une marche 

 La profondeur d’une gravure 

 La rugosité de la surface 

 NB: les matériaux contenant : Au, Pt, Ag, Na, K  sont interdits.  
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